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Classe:  PMC PIANC MONITORAGGIO CONTROLLO
Materiale: GAS AFQ 2
Rifer. Descrizicne Gassocso _ Periodo @i rif.mento. 06/03/2013
in fiala
ANALISI CHIMICHE
Parametro U.M. Risultate Inc. 'y’ Limiti di Specifica Metodo di prova
[a(e] Carbonio Moncssido % mol 24,02 + 0,92 ASTM D1946-920 (2011)
coz Anidride Carbonica % mol 20,97 £ 1,07| ASTM D1946-90 (2011}
H2 Idrogenc % mol 3,25 + 0,09) ASTM D1946-590 (2011)
02 Ossigeno % mol 0,628 + 0,030} ASTM D1946-920 (2011)
N2 Azoto % mol 49,87 & 1,83 - ASTM D1946-50 (2011)
Potere Calerifice Sup.  kcal/Nm3 824 28| UNI EN IS0 6976:2008 $
Potere Calorifice Inf. kecal/Nm3 809 2 29| UNI EN ISQ 6976:2008 $
Densiti kg,/Nm3 1,3487 E 0,0523] UNI ZN ISC 6976:2008 s
Fattore di emissione tCoOZ/TT 260, 9054 ¥ 2,9221] Dec CE 58%/2007 5

18/07/2007 GUCE
L229 31/08/2007

Strumenti:-GAS CROM.AGILENT GC789CA (Matr, CN10827051) -
Il presente rapporto di prova & rilasciatco in base all'accreditamento nr. 0042 di ACCREDIA,

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai materiali oggetto
di prova.

Il campionamento e la preparazicne del materiali cggettc di prova sono effettuati dal cliente

e sono esclusi dall'accreditamento.

L'incertezza del valore certificato & espressa come incertezza estesa "U" ed ha come riferimento la norma
UNI CEI ENV 13005:2000.

I1 fattore di copertura k = 2 & determinato in base alla distribuzione della "t di Student” relativa ai
gradi di libertd, opportunamente associati, e al 95% come livello di confidenza per ciascun elemento.
Le determinazioni evidenziate con " * " si riferiscono a prove non accreditate da ACCREDIA.

Le determinazioni scttolineate, ove applicabile, si riferisconc a prove con risultati fuori specifica.
$:Dato calcolato

I dati sono riferiti a 0 °C e %,01325 bar (condizioni normali).

Legenda: "U.M.":Unitd di Misura; "Inc.'U'";Incertezza estesa.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata esplicitamente dal laboratorid.
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(lasse: PMC PIANO MONITORAGGIO CONTROLLO
Materiale: GAS AFO 4
Rifer. Descrizione Gassose Periodo di rif.mentec 06/03/2013
in fizla
ANALIST CHIMICHE
Parametro U.M. Risultato Inc, 'U! Limiti di Specifica Metodo di prova
[e(o] Carboenio Monozsido % mol 23,68 + 0,91} ASTM D1946-90 (2011)
co2 Anidride Carbonica % mol 21,83 + 1,11} ASTM D1946-90C (2011)
H2 Idrogeno ¥ mol 3,7 & 0,11} ASTM D1946-90 (2011)
02 Ossigeno ¥ mol 0,796 + 0,038] ASTM D1946-50 (2011)
N2 Azoto % mol 49,59 * 1,81} h ASTM D1946-920 (2011}
Potere Calorifico Sup. kcal/¥m3 829 + 28| UNI EN ISO 6976:2008 5
Potere Calorifico Inf. keal /Nm3 812 + 29| UNI EN IS0 6976:2008 $
Densita kg/Nm3 1,3608 * 0,0528’ UNI EN ISO 6976:2008 g
Fattore di emissicne tCo2/TS 262,9950 t 2,59455] Dec CE 589/2007 g

18/67/2007 GUCE
L229 31/08/2007

Strumenti:-GAS CROM.AGILENT GC78%0A (Matr. CN10B827051) -

Il presente rapperto di prova € rilasciato in base all'accreditamentc nx. 0042 di ACCREDIA.

La riproduzicone parziale del presente rappeorto di prova deve essere autorizzata esplicitamente dal laboratorigq.
I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al materiali oggetto
di prova.

Il campionamentc e la preparazione del materiali oggetto di prova sono effettuati dal cliente

e gono esclusi dall'accreditamento.

L'incertezza del valore certificato & espressa come incertezza estesa "U'" ed ha come riferimento la norma
UNI CEI ENV 13005:2000.

Il fattore di copertura k = 2 & determinato in base alla distribuzione della "t di Student! relativa ai
gradi di libertd, opportunamente associati, e al 95% come livellc di confidenza per ciascun elemento.

Le determinazioni evidenziate con " * " si riferiscono a prove non accreditate da ACCREDIA.

Le determinazioni sottolineate, ove applicabile, si riferiscono a prove con risultati fuori specifica.
$:Dato calceclate

I dati sono riferiti a 0 °C e 1,01325 bar (condizioni normali}.

Legenda: "U.M.":Unitd di Misura; "Inc.'U'":Incertezza estesa.
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GOD. FISC. PART. IV E NUMERQ ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILAN N. 11435600168 74123 TARANTO

SOCIETR SOGGETTAALUATTIMITA B! DIREZIONE E COORDINAMENTO DF RIVA E1RE §.PA :

Classe: PMc PIANC MONITORAGGIO CONTROLLO

Materiale: GAS AFO S

Rifer. Descrizione Gassoso Pericdo di rif.mento 06/03/2013
in fiala

ANALISI CHIMICHE

Parametre U.M. Risultate Ingc.'U’ Limiti di Specifica Metodo di prova
co Carbonio Monossido % mol 24,81 + 0,95 ASTM D1946-90 {2011}
coz Anidride Carbonica % mol 21,35 + 1,09| ASTM D1946-90 {2011)
H2 Idrogenc % mol 4,18 &+ 0,12] ASTM D1946-90 {2011}
0z Ossigeno % mel 0,869 % 0,042] ASTM D1946-90 {2011}
N2 Azoto % mol 48,07 z 1,76| - ASTM D1946-90 (2011}
Potere Calorificc Sup. kecal /Nm3 876 + 29| UNI EN ISC 6976:2008 $
Potere Calorifico Inf.,  keal/Nm3 857 & 30| UNI EN ISC 6976:2008 $
Densita kg/Nm3 1,3478 £ 0,0523] UNI EN ISC 6976:2008 $
Fattore 4i emissione tCco2/TJ 252,7251 4 2,B305]| Dec CE 589/2007 ]

18/07/2007 GUCE
L229 31/08/2007

Strumenti; -GAS CROM.AGILENT GC7890A (Matr. CN20827051) -

Il presente rapporto di prova € rilasciato in base all‘'accreditamento nr. 0042 di ACCREDIA.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata esplicitamente dal laboratoriq.
I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai materiali oggetto
di prova.

Il campionamento & la preparazione del materiali cggetto di prova sono effettuati dal cliente

e sono esclusi dall'accreditamento.

L'incertezza del valore certificato & espressa come incertezza estesa "U" ed ha come riferimento la norma
UNI CEI ENV 13005:2000.

Il fattore di copertura k = 2 & determinato in base alla distribuzione della "t di Student" relativa ail
gradi di libertd, opportunamente associati, e al 95% come livello di confidenza per ciascun elemento.

Le determinazioni evidenziate con " * " si riferiscono a prove non accreditate da ACCREDIA.

Le determinazioni sottolineate, ove applicabile, si riferiscenc a prove con risultati fuori specifica.
$:Dato calcolato

I dati sono riferiti a 0 °C e 1,01325 bar (condizioni normali}.

Legenda: "U.M.":Unitd di Misura; "Inc.'U'":Incertezza estesa.
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